
Цинка хлорид (Цинк хлористый). ГОСТ 7345-78

 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
NiCl2 • 6H2O

Наименование Характеристика Упаковка Производство

Цинка хлорид 
(Цинк хлористый)

Технический Мешки по 25 кг Китай, Бельгия, 
Чехия

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

Массовая доля основного вещества,% не менее 
Массовая доля окиси цинка( ZnO), %
Массовая доля сульфатов (SO4), % не более 
Массовая доля бария (Ba), %, не более
Массовая доля свинца (Pb) , %, не более
Массовая доля железа ( Fe), не более
Коррозионное испытание цинка          

98,11
2,0                         
0,01
0,05
0,0001
0,0002
выдерж.

Массовая доля основного вещества,% не менее 
Массовая доля железа (Fe), не более %
Массовая доля свинца (Pb) , %, не более
Массовая доля меди (Cu), %
Массовая доля марганца (Mn), %
Массовая доля кадмия (Cd), %

 

98,33
0,00015                       
0,0003
<0,00005
0,00015
0,0002

Массовая доля основного вещества,% не менее 
Массовая доля железа (Fe), не более %
Массовая доля свинца (Pb) , %, не более
Массовая доля меди (Cu), %
Массовая доля оксидохлоридов, %
Массовая доля кадмия (Cd), %
Массовая доля сульфатов, %

 

99,5
0,001                       
0,001
<0,000
0,05
0,000
0,03

Страна происхождения Китай

Страна происхождения Бельгия

Страна происхождения Чехия

АРСЕНАЛ-УКРАИНА


	17: Цинк хлор

