
Тербий. 
ГОСТ 23862.9-79

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Содержание основных примесей по данным масс-спектрального анализа:

RE-примеси ppm mass Non-RE примеси ppm mass

Dy 200 ppm Ca  400 ppm

Nd 8 ppm Cu 200 ppm

Sm 7 ppm F 100 ppm

Gd 3 ppm Al 70 ppm

La, Pr 2 ppm Fe 60 ppm

Y 1 ppm Si 30 ppm

ИЗДЕЛИЕ
Слитки дробленные, куски

УПАКОВКА
Полиэтилен

ПРОИЗВОДСТВО
Китай
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